
【検証方法】

　・通気量測定　（新品と使用品の通気性比較）

　・EDS分析　（フィルター部の付着物調査）　＊塩害地使用品のみ

【試料品番】

　VGA-M12X1.5-ST-B

【試料品画像】

【通気量測定結果】

　*別紙詳細報告参照

【EDS分析による付着物調査結果】
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　*主に海塩粒子や土壌に含まれる元素が付着物として検出された。

　*塩害地使用品のみ実施。

　*別紙詳細報告参照

　約 5～20%

　約 30～40％

　屋外使用品　（使用期間：3～5年）

　塩害地使用品（使用期間：3～4年）
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通気量（L/min）

0.78～0.94

0.62～0.71

新品 0.98

試料

-

低下率
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